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المركز الهندسي

قوائم فحص الجودة في الموقع
العزل الإسمنتي والبلوري03

، والترطيب، والتغطية، ية: إصلاح الخرسانة، وفتح المسامّ طلاءات إسمنتية ومعالجات بلور
والمعالجة الرطبة.

العزل البلوريالعزل الإسمنتيالأنظمة

بيانات الفحص

التوقيعالتاريخالمفتشالموقع / المنطقةالمشروع

قبل التنفيذ: استلام السطح03.1

ملاحظاتمعيار القبولطريقة الفحص أو السجلالفحص

أثناء التنفيذ03.2

ملاحظاتمعيار القبولطريقة الفحص أو السجلالفحص

خرسانة سليمة؛ التعشيش وفتحات الربط
صلحة؛ التسربات النشطة متوقفة مُ

نقطة توقف◆

فحص بصري؛ تسجيل الإصلاحات
وسد التسربات

لا تسرب نشط، والإصلاحات متصلبة
قبل الطلاء

يوت الشدات إزالة القشرة الضعيفة وز
والدهانات ومركبات المعالجة حتى تنفتح

المسامّ

سطح مفتوح ماص: يتشرب الماء ولاماء مضغوط أو تجليخ؛ فحص بصري
يتجمع في قطرات

الشروخ المتحركة والفواصل معالجة بالحقن
أو بنظام فواصل قبل الطلاء

مراجعة مقابل خريطة الشروخ
ومخطط الفواصل

لا شرخ متحرك ولا فاصل تحت
طبقة صلبة

الخرسانة مشبعة بالماء دون ماء متجمع
على السطح

مشبع وجاف السطح: رطب داكن بلافحص بصري وباللمس قبل كل طبقة
ماء حر

شطفات عند الزوايا الداخلية حيث يتطلبها
النظام

شطفات متصلة وسليمة حيثفحص بصري مقابل التفاصيل
تنص المواصفة

مراقبة عند الخلط، وتسجيلنسبة الخلط وزمنه وعمر الخلطة وفق النشرة
التشغيلة والأوقات

عبوات كاملة والسائل المحدد، دون
إعادة خلط مونة بدأت تتصلب
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بعد التنفيذ: الاختبار والتسليم03.3

ملاحظاتمعيار القبولطريقة الفحص أو السجلالفحص

طبقتان، الثانية متعامدة مع الأولى، بمعدل
الاستهلاك المحدد

نقطة توقف◆

الكمية المستخدمة ÷ المساحة،
وفحص السماكة

الاستهلاك لا يقل عن المعدل المحدد،
وتغطية متجانسة كاملة

شريط أو نسيج تسليح حيث يتطلبه النظام
المرن

فحص بصري عند الزوايا
والفواصل والاختراقات

مغمور بين الطبقتين بلا تجاعيد
أو فجوات

ياح الحارة حماية من الشمس المباشرة والر
أثناء التطبيق

تخطيط التظليل والتوقيت
وتسجيل الظروف

لا جفاف سريع ولا تشققات سطحية
ولا تغبّر

معالجة رطبة للمدة المحددة بالرش أو
التغطية

نقطة توقف◆

بقى رطبًا طوال الفترة المحددةسجل المعالجة مُ

طبقة متصلة ملتصقة،فحص بصري وطرقلا شروخ ولا انفصال ولا مناطق غير مغطاة
صلحة والعيوب مُ

اختبار غمر أو ملء أو مراقبة في ظروف رطبة
بحسب العنصر

اختبار مائي يناسب العنصر
وسجل مراقبة

لا بقع رطوبة ولا تسرب خلال
فترة المراقبة

انتظار المدة المحددة قبل البلاط أو الدهان
أو الملء

الأعمال التالية لا تبدأ قبلتسجيل التواريخ لكل منطقة
المدة المحددة

السجلات: المنتجات وأرقام التشغيلات،
والطقس، والفحوص، والصور

عة ومحفوظة للتسليمملف الجودة للمشروع مكتملة وموقّ
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